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TEHNICKI LIST PROIZVODA Duplo T10 MR

PROIZVOPAC TRANSKOP D.0.0. Paradin

Sumadijska 138, 35250 Paradin

NAZIV POIZVODA Duplo T10 MR

TIP FORMATA MONOFORMAT
DIMENZIJE 20x16,5/11,5x10cm
DEBLJINA PLOCA 10 cm

VRSTA IVICE oborena
DEBLJINA 15 mm

DISTANCERA
VRSTA PLOCE

STANDARD
KVALITETA

dvoslojni vibropresovani betonski blokovi za poplo€avanje

SRPS EN 1338

SASTAV Cement i prirodni agregati. Dodatak pigmenta boje kontrolisan prema SRPS EN 12878

ZAVRSNE OBRADE
ZAVRSNI SLOJ TIP ZAVRSNE OBRADE
KVARC jednobojna
multikolor

*Minimalna debljina zavrsnog sloja 4mm

MODUL PROIZVODA
DIMENZIJE MODULA 1.24x0.93m
POVRSINA MODULA 0.91m?
BROJ PLOCA U JEDNOM MODULU 33

PAKOVANJE
BROJ MODULA NA PALETI 7
KOLICINA NA PALETI (m?) 6,37m?

BROJ PLOCA NA PALETI 231
TEZINA PALETE 1420kg

Transkop d.o.0. TCL Transkop behaton e-mail:office@transkop.net
Sumadijska 138, 35250 Paracin

Batajnicki drum 4. Deo 11080 Zemun, Beograd www.transkop.net
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Cvetanje betona je posledica prirodnih procesa i nije Stetna po betonske elemente i
ne smatra se nedostatkom proizvoda

CVETANJE BETONA
MoZe doci do pojave nekonzistentnosti teksture, izbledelosti i varijacije boje zbog

TEXTURA | BOJA neizbeznih varijacija svojstava prirodnih komponentalnih materijala i prilikom
ocvrscavanja betona

. PeSacke staze, veliki gradski platoi, monumentalni prostori, okucénice i medublokovski
PODRUCJE PRIMENE prostori raznih namena, otvorene trznice, saobracajne povrsine opterecene teSkom
teretnim saobracajem

*Napomena: Prilikom ugradnje ploca sa zavrsnom tehnikom multikolor i colorflow obrade neophodno je
kombinovati ploce uzimajuci ih nasumi¢no sa minimum 3 razlicite palete kako bi se dobila ravnomerna
prosaranost poploc¢ane povrSine.

Prilikom polaganja jednobojnih plo¢a preporuka je i u ovom slu€aju istovremeno koristiti ploCe sa vise razliCitin
paleta zbog moguceg odstupanja u nijansi boje zavrsnog sloja. Prirodne varijacije u boji kamena, peska i
cementa mogu dovesti do neznatnih oscilacija u ujednacenosti boje, $to predstavlja prirodan karakter behatona
kao materijala i nikako ne predstavlja nedostatak odnosno loS kvalitet.

Preporuke za ugradnju:

Vibropresovane betonske ploce se ugraduju u sloju recnog ili kamenog agregata granulacije 4-8mm.

Padovi se definiSu na osnovu potrebe odvoda atmosferske vode sa povrsine i iznose od 0,5%-2,0%. Treba uzeti
u obzir da sa poplo¢anih povrsina deo vode drenira kroz fuge.

Fugovanije poplo¢ane povrSine se vrsi kvarchim peskom granulacije 0,3-1,2mm. Za fugovanje ne koristiti pesak
koji sadrZi veli¢inu zrna < 0,063 mm jer moZe da dovede do trajnog smanjenja intenziteta boje.

Nakon zavrSetka polaganja potrebno je dobro o€istiti poplo¢anu povrSinu, a zatim pristupiti «peglanju» povrsine
vibro- plo€om. U zavisnosti od debljine plo¢a mogu se koristiti sledece vibro-ploce:

d=6 cm - vibro-ploca teZine oko 130 kg sa centrifugalnom silom do 20kN d=8 cm - vibro-plo¢a teZine 170-200 kg
sa centrifugalnom silom 20-30kN d=10 cm - vibro-ploa teZine 200-500 kg sa centrifugalnom silom 30-50kN
Vibro-plo€e moraju imati zastitnu silikonsku gumu kako ne bi do$lo do oStecenja zavr3nog sloja na behaton
plo¢ama. Preporuka je da se posle «peglanja» dodatno prefuguje cela povrsina i eventualno izvrsi zamena
oStecenih plo¢a.
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Zahtevi za usaglaSenost proizvoda sa standardom SRPS EN 1338

Naziv standarda SRPS EN 1338 — Betonski blokovi za poplo¢avanje

Dozvoljena odstupanja dimenzija — tacka standarda 5.2.4
Maksimalna odstupanja duZine, Sirine i visine proizvoda - tabela 1

DuZina +2mm
Sirina +2mm
Visina +3mm

Razlika izmedu bilo koja dva merenja visine pojedinacne ploe mora biti < 3 mm
Maksimalna odstupanja dve dijagonale kod pravougaonih ploca Cija je dijagonala =300 mm - tabela 2

Razlika u merenju dijagonale <2mm
Maksimalna odstupanja od ravnosti gornje povrsine ploca za ploce Cija je najvece dimenzije =300 mm - tabela 3

Najvece ispupcenje 2,0mm
Najvece udubljenje 1,5mm

Debljina zavrSnog (gornjeg) sloja kod dvoslojnih plo¢a — tacka standarda 5.1
Debljina zavrsnog sloja 24 mm

Otpornost prema atmosferskim uticajima — tacka standarda 5.3.2
Upijanje vode - tatka standarda 5.3.2.2 — tabela 4.1

Upijanje vode u % od mase <6%
Otpornost prema dejstvu mraza i soli za odmrzavanje - tacka standarda 5.3.2.2 - tabela 4.2
Gubitak mase < 1 kg/m?
Cvrstoéa na zatezanje cepanjem — tacka standarda 5.3.3 — tabela 5
Karakteristicna ¢vrstoca 2> 3,6 MPa
Minimalna ¢vrstoca > 2,9 MPa
Otpornost na habanje - tacka standarda 5.3.4 — tabela 6
Izmerena vrednost < 18.000 mm?®/ 5.000 mm?

Otpornost prema klizanju/proklizavanju — tacka standarda 5.3.5

Smatra se da betonske ploce za poplo¢avanje imaju zadovoljavajucu otpornost prema
klizanju/proklizavanju pod uslovom da im cela gornja povrsina nije dodatno brusena ifili polirana kako bi
se dobila vrlo glatka povrsina

Reakcija na poZar - tacka standarda 5.3.6.1
Klasa Al - bez ispitivanja
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